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1 POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Wraz z wydaniem niniejszej ogo6lnej aprobaty nadzoru budowlanego stwierdza sie
przydatnosc¢ wzglednie mozliwo$¢ stosowania przedmiotu aprobaty w rozumieniu krajowych
przepisow budowlanych.

2. Ogodlna aprobata nadzoru budowlanego nie zastepuje zezwolen, pozwolen ani zaswiadczen,
jakie sg wymagane przepisami prawa dla realizacji inwestycji budowlanych.

3. Ogolna aprobata nadzoru budowlanego udzielana jest bez naruszenia praw oso6b trzecich, w
szczegolnosci prywatnych praw ochronnych.

4. Producent i dystrybutor przedmiotu aprobaty sg zobowigzani, bez uszczerbku dla dalej
idacych regulacji zawartych w "Postanowieniach szczeg6towych", do udostgpniania kopii
0golnej aprobaty nadzoru budowlanego podmiotom wykorzystujgcym lub stosujgcym
przedmiot aprobaty, oraz do zwracania ich uwagi na to, Ze ogodlna aprobata nadzoru
budowlanego musi znajdowa¢ sie w miejscu zastosowania. Na zgdanie, kopie ogdinej
aprobaty nadzoru budowlanego nalezy udostepnia¢ zainteresowanym organom i urzedom.

5. Ogdélna aprobata nadzoru budowlanego moze by¢ powielana tylko w catosci.
Fragmentaryczne publikowanie aprobaty wymaga uzyskania zgody Niemieckiego Instytutu
Techniki Budowlanej. Teksty i rysunki materiatéw reklamowych nie mogg by¢ sprzeczne z
0g6lng aprobatg nadzoru budowlanego. Tilumaczenia ogélnej aprobaty nadzoru
budowlanego muszg zawiera¢ adnotacje "Ttumaczenie oryginalnej wersji niemieckiej
niesprawdzone przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej".

6. Ogodlna aprobata nadzoru budowlanego udzielana jest z mozliwoscig jej odwotania.
Postanowienia ogodlnej aprobaty nadzoru budowlanego mogg by¢ pdzniej uzupetniane i
zmieniane, w szczegolnosci, gdy bedzie to wynikato z aktualnego stanu wiedzy technicznej.

7. Ogodlna aprobata nadzoru budowlanego odnosi sie do informacji i dokumentéw
przedtozonych przez wnioskodawce. Zmiana tychze podstaw nie jest objeta niniejszg
aprobatg i nalezy ja niezwlocznie przediozy¢ w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej.

8. Objete niniejszg aprobatg ogdlne dopuszczenie typu obowigzuje réwnoczesnie jako ogolna
aprobata nadzoru budowlanego dla danego typu.
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11 POSTANOWIENIA SZCZEGOLNE
1 Przedmiot aprobaty i obszar zastosowania
1.1 Przedmiot aprobaty

System montazowy fischer Thermax sktada sie ze stozka termoizolacyjnego (nazywanego
ponizej "AKK") w rozmiarach 12-M12 i 16-M12 wykonanego z poliamidu wzmacnianego wtéknem
szklanym, preta kotwowego =ze stali ocynkowanej galwanicznie Ilub stali nierdzewnej w
rozmiarach M12 lub M16, iniekcyjnej tulejki kotwowej FIS HK oraz trzpienia gwintowanego w
rozmiarze M12 (z przynalezng podktadka i nakretka szeSciokatng) ze stali nierdzewnej.

AKK to stanowigcy bariere termiczng stozkowy element izolacyjny z zabkowang powierzchnig
pokryta zeberkami nacinajgcymi. Od strony zwezonego konca (strona od podtoza) przez stozek
przebiega gwint wewnetrzny M12 (Typ 12-M12) lub M 16 (Typ 16-M12) do zamocowania preta
kotwowego, a od strony drugiego konca (strona od elementu mocowanego) gwint wewnetrzny
M12 do zamocowania trzpienia gwintowanego.

System montazowy fischer Thermax kotwiony jest od strony podfoza za pomoca preta
kotwowego i zaprawy klejowej (iniekcja lub amputka) wg rozdziatu 1.2 w budowli. Montaz
elementu mocowanego odbywa sie od strony elementu mocowanego za pomocg trzpienia
gwintowanego.

Trzpien gwintowany mozna zastgpi¢ opcjonalnie takze przez sSrube mocujaca (z przynalezng
podktadka) lub pret gwintowany (z przynalezng podktadka i nakretka szesciokatna).

W zafgczniku 1 przedstawiono system montazowy Thermax w stanie zamontowanym.
1.2 Obszar zastosowania

System montazowy fischer Thermax nie moze by¢ stosowany do konstrukcji dystansowych na
podtozach izolowanych i nieizolowanych (np. $ciana zewnetrzna z systemem izolacji termicznej) z
betonu lub réznych rodzajéw muru pod obcigzeniami statycznymi lub quasi statycznymi, o ile
wzgledem catek konstrukcji wigcznie z systemem Thermax nie sg stawiane wymagania pod
katem ognioodpornosci

Dopuszczalne podtoza kotwienia dla systemu montazowego fischer Thermax wynikajg z danych
zawartych w ponizszych aprobat:

¢ ETA-02/0024: FIS V do stosowania w betonie

« ETA-10/0383: FIS V do stosowania w murze

¢« ETA-1070012: FIS EM do stosowania w betonie

« ETA-12/0258: fischer Superbond do stosowania w betonie

¢ ETA-14/0408: FIS Green do stosowania w betonie niezarysowanym
¢ ETA-14/0471: FIS Green do stosowania w murze

« ETA-17/0979: FIS EM Plus do stosowania w betonie

« ETA-17/0350: FIS AB do stosowania w betonie

« ETA-17/0352: FIS AB do stosowania w murze

Elementy stalowe po stronie podtoza

Odnosnie zastosowania elementéw stalowych ze stali ocynkowanej galwanicznie Iub stali
nierdzewnej obowigzujg informacje w w/w aprobatach.
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System montazowy Thermax ze znajdujacym sie€ od strony podtoza pretem kotwowym ze stali
ocynkowanej galwanicznie mozna stosowac do konstrukcji o klasie odpornosci na korozje Ill
zgodnie z Ogo6lng Aprobata Nadzoru Budowlanego "Wyroby, elementy ztaczne oraz elementy
sktadowe ze stali nierdzewnych" o numerze Z-30.3-6 tylko wtedy, gdy natozony na podioze
kotwienia system izolacji termicznej jest zbudowany z jednego z nizej podanych materiatéw
izolacyjnych, szczelina pierécieniowa miedzy stozkiem AKK a wyprawgq tynkarska jest zamknieta
w sposé6b trwale elastyczny przy pomocy kleju uszczelniajgcego fischer Multi KD i zachowane sg
dopuszczalne przemieszczenia (patrz punkt 3.2.4.2.

Der Thermax mit der untergrundseitigen Ankerstange aus galvanisch verzinktem Stahl darf nur
dann fur Konstruktionen der Korrosionsbestandigkeitsklasse 11l entsprechend der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung ,Erzeugnisse, Verbindungsmittel und Bauteile aus nichtrostenden
Stahlen” Zul.-Nr. Z-30.3-6 verwendet werden, wenn das auf dem Verankerungsgrund
aufgebrachte Warmedamm-Verbundsystem aus einem der folgenden Dammstoffe besteht, der
Ringspalt zwischen AKK und Putz dauerelastisch mit dem fischer Multi Kleb- und Dichtstoff KD
oder fischer DKM Konstruktions-Klebe-Dichtstoff verschlossen wird und die zulassigen
Verschiebungen (siehe Abschnitt 3.2.4.2) eingehalten werden:

+ Wetna mineralna: mata lamelowa o gestosci objetos$ciowej = 80 kg/m3, u =1,
* Polistyren: biaty polistyren (EPS) "040", grubo$¢ zabudowy 60 do 300 mm
M = 20/100, ptyty systemu izolacji termicznej WDV/WAP o gestosci
objetosciowej 15 kg/m?
Materiat izolacyjny moze by¢ takze zbudowany z materiatu budowlanego o poréwnywalnych
wihasciwosciach budowlano-fizycznych, odpowiadajacego pod wzgledem izolacyjnosci termicznej i

izolacyjnosci przed wilgocig jednemu z wyzej wymienionych materiatow izolacyjnych.

Elementy stalowe po stronie elementu mocowanego

Trzpien gwintowany (opcjonalnie: $ruba mocujaca lub pret gwintowany) oraz przynalezna,
odpowiednia pod wzgledem gatunku stali i parametrow wytrzymatosciowych podktadka i
nakretka szesciokatna muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z zatgcznikiem 3,
tabela 3.

2 Postanowienia dotyczace produktu budowlanego

2.1 Wiasciwosci i skiad
System montazowy Thermax musi pod wzgledem swoich wymiaréw i wtasciwosci materiatéw, z
ktérych zostat wykonany, odpowiadac¢ informacjom podanym w zatgcznikach.
Parametry materiatéw, wymiary oraz tolerancje systemu montazowego Thermax nie podane w
niniejszej 0Ogodlnej Aprobacie Nadzoru Budowlanego, muszg by¢ zgodne 2z danymi
zarchiwizowanymi w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej, jednostce certyfikujgcej oraz
zewnetrznej jednostce nadzorujgcej.

2.2 Opakowanie, magazynowanie, oznakowanie

2.2.1 Opakowanie i magazynowanie
System montazowy Thermax pakowany i dostarczany jest tylko jako jedna jednostka mocujaca.
Stozek AKK nalezy magazynowa¢ w normalnych warunkach klimatycznych. Przed
zamontowaniem nie moze on by¢ ani nadmiernie wysuszony ani zamarzniety.

2.2.2 Oznakowanie
Opakowanie, ulotka lub dowéd dostawy systemu montazowego Thermax muszg by¢ opatrzone
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przez producenta znakiem zgodnosci (znak U) zgodnie z krajowymi rozporzgdzeniami
dotyczacymi znakéw zgodnosci. Dodatkowo na opakowaniu nalezy umiesci¢ oznaczenie zaktadu,
numer aprobaty oraz petng nazwe systemu montazowego Thermax. Oznakowanie moze zostac
wykonane pod warunkiem spetnienia warunkéw wynikajacych z punktu 2.3

System montazowy Thermax oznaczany jest nazwg produktu oraz obiema rozmiarami gwintow
wewnetrznych stozka AKK, np. Thermax 16-M12.

Na kazdym stozku, zgodnie z zafgcznikiem 2, wyttoczono od czota nazwe produktu, a na
powierzchni ptaszcza rozmiar gwintu wewnegtrznego od strony podtoza.

2.3 Potwierdzenie zgodnosci
2.3.1 Uwagi ogolne

Potwierdzenie zgodnosci systemu montazowego Thermax z postanowieniami niniejszej Ogolnej
Aprobaty Nadzoru Budowlanego musi nastgpi¢ dla kazdego zaktadu produkcyjnego w formie certyfikatu
zgodnosci na podstawie zaktadowej kontroli produkcji oraz regularnej kontroli zewnetrznej wigcznie ze
wstepnym badaniem systemu montazowego Thermax wedtug ponizszych postanowien.

Do wydania certyfikatu zgodnosci i wykonywania nadzoru zewnetrznego wiacznie z przeprowadzanymi
przy tej okazji badaniami produktu producent systemu montazowego fischer Thermax ma obowigzek
wigczy¢ uznawang w tym zakresie jednostke certyfikujaca oraz uznawang w tym zakresie jednostke
nadzorujacy.

Deklaracje o przyznaniu certyfikatu zgodnosci producent ma obowigzek ztozy¢ poprzez oznakowanie
produktow budowlanych znakiem zgodnosci (znak U) z podaniem celu zastosowania.

Jednostka certyfikujgca ma obowigzek przekaza¢ kopie wydanego przez nig certyfikatu zgodnosci
Niemieckiemu Instytutowi Techniki Budowlanej.

2.3.2 Zaktadowa kontrola produkcji

W kazdym zaktadzie produkcyjnym nalezy zorganizowac i przeprowadzi¢ zaktadowaq kontrole produkcji.
Pod pojeciem zaktadowej kontroli produkcji rozumiany jest staty nadzér producenta nad produkcja,
dzieki ktéremu zapewnia on, ze wytwarzane przez niego wyroby budowlane sg zgodne z
postanowieniami tej ogolnej aprobaty nadzoru budowlanego

Zaktadowa kontrola produkcji powinna obejmowac co najmniej czynnos$ci podane w planie kontroli.

W odniesieniu do zakresu, rodzaju, czestosci zaktadowej kontroli produkcji wigzacy jest plan kontroli
ztozony w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej i zewnegtrznej jednostce nadzorujacej.

Wyniki zaktadowej kontroli produkcji nalezy zapisywac i poddawac analizie. Zapisy te muszg zawierac
przynajmniej nastepujgce dane:

- nazwa produktu budowlanego lub materiatu wyjsciowego i komponentéw

- rodzaj kontroli lub badania

- data produkcji i badania produktu budowlanego lub materiatu wyjsciowego czy tez komponentow
- wynik kontroli i badan, oraz o ile dotyczy, poréwnanie z wymogami

- podpis osoby odpowiedzialnej za zaktadowa kontrole produkcji.

Zapisane dane nalezy przechowywac przez co najmniej piec lat i przediozy¢ jednostce nadzorujacej
wiaczonej w proces nadzoru zewnetrznego. Na zadanie nalezy je przedtozyé Niemieckiemu Instytutowi
Techniki Budowlanej oraz wtasciwemu najwyzszemu urzedowi nadzoru budowlanego.

W przypadku uzyskania niezadowalajagcego wyniku kontroli producent ma obowigzek podjac
niezwlocznie wszelkie mozliwe $rodki majace na celu usuniecie niezgodnosci. Produkty budowlane nie
spetniajace wymogoéw nalezy tak odseparowad, aby wykluczy¢ ich przemieszanie z produktami
zgodnymi. Po usunieciu niezgodnosci — o ile jest to technicznie mozliwe i konieczne do wykazania
usuniecia niezgodnosci — nalezy niezwltocznie powtdrzy¢ odnosne badanie.
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2.3.3

3.1

3.2

3.2.1

Nadzdér zewnetrzny

W kazdym zaktadzie produkcyjnym zaktadowa kontrola produkcji musi by¢ regularnie sprawdzana
przez nadzor zewnetrzny, co najmniej jednak raz w roku

W ramach nadzoru zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ badanie wstepne systemu montazowego
Thermax, a takze pobrac probki do badan wyrywkowych. Pobranie prébek i badania nalezg zawsze do
obowigzkéw uznanej jednostki nadzorujacej

Dla zakresu, rodzaju i czestosci nadzoru zewnetrznego wigzacy jest plan kontroli ztozony w Niemieckim
Instytucie Techniki Budowlanej oraz w zewnetrznej jednostce nadzorujacej.

Wyniki certyfikacji i nadzoru zewnetrznego nalezy przechowywac co najmniej pie¢ lat. Jednostka
certyfikujgca lub nadzorujgca ma obowigzek na zadanie przedtozy¢ je Niemieckiemu Instytutowi
Techniki Budowlanej oraz wtasciwemu najwyzszemu urzedowi nadzoru budowlanego.

Postanowienia dotyczqace projektowania i wymiarowania
Projektowanie

Mocowania za pomoca systemu montazowego Fischer Thermax nalezy projektowaé zgodnie ze sztuka
inzynierskg. Uwzgledniajgc kotwione obcigzenia, wymiary elementéw konstrukcyjnych oraz tolerancje
nalezy sporzadzi¢ mozliwe do weryfikacji obliczenia i rysunki konstrukcyjne.

Potwierdzone jest bezposrednie miejscowe wprowadzenie sity w podtoze kotwienia.

Odnosnie podioza kotwienia, zakresu temperatur, suchego lub mokrego wywierconego otworu,
czyszczenia otworu, minimalnych wymiaréw elementu konstrukcyjnego oraz maksymalnych momentéw
dokrecenia nalezy przestrzega¢ informacji w odnos$nej europejskiej aprobacie technicznej ETA wg
rozdziatu 1.2.

Parametry montazowe dla systemu montazowego Thermax podano w zatgcznikach 2, 4, 5i 6.
Wymiarowanie
Uwagi ogolne

Mocowania za pomoca systemu montazowego fischer Thermax nalezy projektowac zgodnie ze sztuka
inzynierska. Nalezy wykazac przenoszenie kotwionych obcigzen w elemencie konstrukcyjnym.

Do zwymiarowania mocowania za pomocg systemu montazowego fischer Thermax nalezy przedtozy¢
nastepujgce potwierdzenia:

* potwierdzenie zakotwienia preta kotwowego w podtozu kotwienia (od strony podtoza) zgodnie z
rozdziatem 3.2.2

» potwierdzenie nos$nosci systemu montazowego fischer Thermax poza podtozem kotwienia (po
stronie elementu mocowanego) zgodnie z rozdziatem 3.2.3

Nalezy uwzgledni¢ dodatkowe obcigzenia mogace powsta¢ w systemie Thermax, w elemencie
montowanym lub elemencie konstrukcyjnym, w ktdrym montowany jest przy uzyciu zaprawy system
Thermax, wynikajace z utrudnionej zmiany ksztattu (np. przy zmianach temperatury.

Wyprawy tynkarskie, warstwy zwirowe, oktadzinowe czy tez wyréwnawcze uznawane sg jako nienosne
i nie moga by¢ uwzgledniane przy gtebokosci zakotwienia.

Trzpien gwintowany lub opcjonalnie $ruba mocujaca lub pret gwintowany (do mocowania elementu
montowanego) musza, o ile nie zostaty dostarczone przez producenta dla konkretnego przypadku
zastosowania, zosta¢ dobrane przez inzyniera projektanta pod wzgledem obszaru zastosowania (klasa
odpornosci na korozje), minimalnej dtugosci Ls zgodnie z zatgacznikiem 4 przy uwzglednieniu grubosci
montowanego elementu, niezbednej minimalnej gtebokosci wkrecenia oraz mozliwych tolerancji.
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3.2.2 Potwierdzenie zakotwienia preta kotwowego w podtozu kotwienia

Do potwierdzenia zakotwienia preta kotwowego w podtozu kotwienia (od strony podtoza)
miarodajne sg zasadniczo informacje w odno$nej europejskiej aprobacie technicznej ETA
wymienione w punkcie 1.2.

W przypadku naprezenia Sciskajacego nalezy przedstawi¢ w zaleznosci od poditoza
kotwienia dodatkowo nastepujgce potwierdzenia:

a) podioze kotwienia z betonu, cegly petnej lub gazobetonu

Potwierdzenie nalezy przedstawi¢ analogiczne zgodnie z informacjami w odno$nej
europejskiej aprobacie technicznej wg punktu 1.2. Nosnosci charakterystyczne na
wyrywanie podane w odnosnych europejskich aprobatach technicznych ETA obowigzujg
takze dla naprezenia Sciskajacego.

b) podfoze kotwienia z pustakow

Nalezy wykazac, ze spetniony jest nastepujacy warunek:

NEed,nacisk < NRd,nacisk

gdzie
NRrd,nacisk = MiN (Nrd,v1; Nrd,v2) Z Nrd,v1 i Nra,v2 Wg tabeli 1
= wartos$¢ znamionowa no$nosci na $ciskanie
Ned,nacisk = warto$¢ znamionowa oddziatywania na skutek centrycznego obcigzenia
Sciskajacego
Tabela 1
Liczba zarejestrowanych |Ngrd,vi NRd,v2
mostkéw w pustaku
n=1 0,125 * Nrx/Ym 0,25 kN
n=2 0,420 * Nrk/Ym 1,00 kN
n=3 0,855 * Nrk/Ym 1.5G kN
n>3 1,000 = NRk/YM nel [kN]

Jesli poprzez odpowiednie dziatania zapewnione zostanie, ze obcigzenie Sciskajace
wprowadzone zostanie do podioza kotwienia za pomoca odpowiedniego S$rodka
mechanicznego, mozna zatozy¢ NRg,nacisk = NRd,wyrywanie-

Nrk = charakterystyczne obcigzenie wyrywajgce na podstawie aprobaty ETA w punkcie
1.2

n = liczba mostkéw, w ktérych zakotwiony jest ftgcznik

™ = czesSciowy wspéitczynnik bezpieczefdstwa materiatu dla muru (yw = 2,5)

V1, V2 = wariant/ warunek do wyboru

3.2.3 Wymiarowanie systemu montazowego Thermax poza podlozem kotwienia

Nalezy wykaza¢, ze wartos¢ znamionowa oddziatywania nie przekracza wartosci
Znamionowej oporu.

Niezbedne potwierdzenia przy wykazywaniu nosnosci na obcigzenie wyrywajace
(Sciskajace) i Scinajace to:

NEeg < Nga (3.1)
VEd < VRd (3.2)
Wartosci znamionowe oporu (Nrg lub Vgrg) dla systemu Thermax podano w zataczniku 6.
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Jesli wystepuje kombinowane obcigzenie wyrywajace (Sciskajace) i Scinajace, nalezy
przestrzegac nastepujgcego warunku interakcji:

. , , 15 15
Neg | 4+ Veq | 1,2 b {Ned ‘ Vg <1,0 (3.3)
Nrd /|  ( VRd -

. VRd
3.2.4 Przemieszczenia
3.2.4.1 Obcigzenia wyrywajace
Przynalezne przemieszczenia systemu fischer Thermax pod obcigzeniem w wysokosci
oporéw znamionowych obcigzenia wyrywajacego i Sciskajacego podano w zatgczniku 6,
tabela 6.
Przemieszczenia te nalezy natozy¢ na przemieszczenia pod obcigzeniem wyrywajagcym w

podtozu kotwienia, ktére podano w wymienionych w punkcie 1.2 aprobatach dla odnosnego
systemu iniekcyjnego fischer.

3.2.4.2 Obciazenia $cinajace

Przynalezne przemieszczenia systemu fischer Thermax pod maksymalng nosnoscig V
(mierzone po stronie czotowej stozka AKK od strony elementu mocowanego) podano w
zalgczniku 7, tabela 8.

Jesli szczelno$¢ szczeliny pierscieniowej miedzy stozkiem AKK a wyprawg tynkarska
gwarantowana jest wytgcznie przez klej uszczelniajgcy fischer Multi KD lub Fischer DKM
(por. punkt 1.2), wéwczas dopuszczalne przemieszczenie pod obcigzeniem $cinajgcym
ograniczone jest do 1 mm. Dla takiego przypadku zastosowania, w zataczniku 8, tabela 9
podano przynalezne dopuszczalne obcigzenia $cinajace dla przemieszczenia < 1 mm.

W przypadku przemieszczen > 1 mm, izolowane podtoze (np. system izolacji termicznej)
musi by¢ dodatkowo chronione przed przenikajgcymi opadami atmosferycznymi przy
pomocy odpowiednich srodkéw (np. pokrycie blachg).

3.3 Postanowienia dotyczace wykonania

3.3.1 Uwagi ogoine

System montazowy Thermax mozna stosowac wytacznie w catosci jako jedng jednostke
mocujacqa. Nie wolno wymienia¢ pojedynczych elementéw

Montaz przeznaczonego do zamocowania systemu Thermax nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
ze sporzadzonymi wg rozdzialu 3.1 rysunkami konstrukcyjnymi i instrukcjgq montazu
whnioskodawcy.

Przed osadzeniem systemu Thermax nalezy ustali¢ rodzaj podtoza kotwienia oraz grubos¢
warstwy nieno$nej.

W kwestii zakotwienia preta kotwowego systemu fischer Thermax w okreslonym podtozu
kotwienia (od strony podioza) przestrzega¢ nalezy postanowien dotyczacych realizacji
odpowiednich, podanych w punkcie 1.2 aprobat dla odno$nego systemu iniekcyjnego
fischer

Trzpien gwintowany (opcjonalnie: $ruba mocujaca lub pret gwintowany) oraz przynalezna
podkfadka i nakretka szesciokatna ze stali nierdzewnej muszg by¢ zgodne pod wzgledem
gatunku stali i klasy wytrzymatosci.

3.3.2 Wykonanie otwordw wierconych

W przypadku podfoza zbrojonego nalezy tak dobra¢ pofozenie systemu fischer Thermax
wzgledem zbrojenia, aby unikng¢ uszkodzenia zbrojenia.

Otwor wiercony nalezy wykonaé prostopadle do powierzchni podtoza kotwienia metoda
wiercenia podang w instrukcji montazowej (zatacznik 10). Srednice nominalng wiertta oraz
gtebokos¢ wierconego otworu nalezy zachowac wedtug zatacznika 2, tabela 1 i zatacznika 5,
734885.18 1.21.8-60/17
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tabele 5.1, 5.2 i 5.3 lub zatacznika 6 tabela 5.4.

Przed osadzeniem preta kotwowego lub iniekcyjnej tulejki kotwowej nalezy oczyscié
wywiercony otwdr zgodnie z aprobatami dla odnosnych systeméw iniekcyjnych fischer
podanymi w punkcie 1.2.

W przypadku btednie wywierconych otworéw, nowy otwor nalezy umiesci¢ w odlegtosci
rownej co najmniej 1 x gtebokos¢ btednie wywierconego otworu, przy czym jako odlegtosc
maksymalna wystarcza 5 x $rednica zewnetrzna kotwy. Tolerancje podfoza kotwienia
nalezy skompensowac w taki sposdb, aby przy montazu kotwy na skutek wielokrotnego
mocowania nie powstaty niepozadane obcigzenia.

3.3.3 Osadzanie systemu montazowego Thermax

Osadzanie systemu montazowego fischer Thermax odbywa sie zgodnie z przedstawiong w
zalgcznikach 10 do 12 instrukcjg montazowaq.

Do rozciecia termoizolacji (rys. 3 instrukcji montazowej) kazdy stozek AKK moze byc¢ uzyty
tylko raz. Przy rozcinaniu przy uzyciu ostrza rozcinajgcego mozna go uzy¢ ponownie (rys. 3
instrukcji montazu).

Po rozcieciu materiatu izolacyjnego przy pomocy kompletnego systemu fischer Thermax
(pret kotwowy, stozek AKK, ew. wkrecony trzpien gwintowany), element mocowany mozna
opcjonalnie przymocowac przy uzyciu trzpienia gwintowanego, preta gwintowanego lub
Sruby mocujacej.

Konieczng, ilo$¢ zaprawy podano w zataczniku 5, tabele 5.1, 5.2 i 5.3 lub zafaczniku 6,
tabela 5.4.

Nalezy przestrzegac instrukcji montazu i czasu utwardzania zaprawy iniekcyjnej zgodnie z
aprobatami podanymi w punkcie 1.2.

Przy catkowitej gtebokosci wierconego otworu tq = 250 mm (por. zatacznik 5), do iniekcji
zaprawy nalezy uzy¢ mieszalnika statycznego z przedtuzka (rys. 5 instrukcji montazowej).

3.3.4 Kontrola wykonania

Przy wykonywaniu kotwien, na budowie musi by¢ obecna firma, ktorej powierzono
zamocowanie kotew lub zaangazowany przez nig kierownik budowy, czy tez dysponujacy
fachowg wiedzg przedstawiciel kierownika budowy. Ma on obowigzek zadba¢ o prawidtowe
wykonanie prac.

W trakcie wykonywania kotwien kierownik budowy lub jego przedstawiciel majg obowigzek
prowadzi¢ zapiski dotyczace weryfikacji podtoza kotwienia (rodzaj i klasa wytrzymatosci
muru oraz grupa zapraw), temperatury w podfozu kotwienia oraz prawidtowosci montazu
kotew. W trakcie trwania budowy zapiski te muszg by¢ przechowywane na budowie i na
zadanie nalezy je przediozy¢ petnomocnikowi odpowiedzialnemu za nadzér budowy.
Podobnie jak dowody dostawy przedsiebiorca ma obowigzek przechowywac je przez co
najmniej 5 lat od zakonczenia prac.

Beatrix Wittstock Uwierzytelniono
Kierowniczka referatu
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System fischer Thermax w stanie zamontowanym

Prezentacja
przyktadowa:
1-stronne
zamocowanie,
tylko od strony
podtoza kotwienia

RYS. 1

¢ np. system izolacji
/ 9 h e "1 termicznej
I ah —/ T

Podtoze kotwigni_a

Prezentacja
\b
przyktadowa: v =
2-stronne s np. profil
zamocowanie, it ‘: mocujacy
. markiz i
(od strony podtoza ;
kotwienia i od strony -
elementu k. D /
mocowanego) [ o)
1 I
RYS. 2 ﬁ
I L 1
Strona_od podtoza (US) Strona od elementu
P *=mocowanego (AS) "
Legenda:
h = grubos¢ sciany nosnej ta = catkowita gtebokos$¢ wierconego otworu
het =  gtebokos¢ zakotwienia e = grubos¢ warstwy mostkowanej (nienosnej) (twovs + tiol)
tix = grubos$¢ elementu mocowanego tiol = (grubosc starego tynku i/lub kleju
U = wystep = 1mm twovs = grubos¢ izolacji (system)
do = $rednica nominalna wiertta Tisnt = moment dokrecenia

Obszar zastosowania

Element redukujacy mostek cieplny do taczenia i przenoszenia obcigzen z elementu mocowanego do podtoza.
Do konstrukcji dystansowych na podtozach izolowanych lub nieizolowanych z betonu lub réznych rodzajow
muru. Od strony podtoza system ten nalezy zakotwi¢ przy pomocy jednego z ponizszych systeméw iniekcyjnych
fischer:

« ETA-10/0383: system iniekcyjny fischer FIS V do stosowania w murze

« ETA-02/0024: system iniekcyjny fischer FIS V do stosowania w betonie zarysowanym

« ETA-10/0012: system iniekcyjny fischer FIS EM do stosowania w betonie zarysowanym

« ETA-14/0471: system iniekcyjny fischer FIS Green do stosowania w murze

« ETA-14/0408: system iniekcyjny fischer FIS Green do stosowania w betonie niezarysowanym

« ETA-12/0268: system iniekcyjny fischer fischer Superbond do stosowania w betonie zarysowanym
« ETA-17/0979: system iniekcyjny fischer FIS EM Plus do stosowania w betonie

« ETA-17/0350: system iniekcyjny fischer FIS AB do stosowania w betonie

« ETA-17/0352: system iniekcyjny fischer FIS AB do stosowania w murze

System montazowy fischer Thermax

) Zatacznik 1
Stan po zamontowaniu
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Tabela 1: Og6lne dane montazowe

Typ Pret Materiat eb et do Gtebok. wierc. Iniekcyjna Tisnt,max
kotwowy |[budowlany| [mm] [mm] otworu tq tulejka [Nm]
[mm] kotwowa
Beton 14 Tabela 5.1 nie potrzebna
~
Cegla 62-300 L8| 14 Tabela 5.2 nie potrzebna 20
petna c
Thermax 12 M12 o = 20x85
: 2=
Pustaki/ | 65 300 | §E | 20 Tabela 5.3 20x130 20
Dziurawki =
a2 20x200
Beton £ 18 Tabela 5.1 nie potrzebna
o
- o
gg’?r:{: 62-300 2 5 18 Tabela 5.2 nie potrzebna 20
Thermax 16 M16 25
Pustaki/ 5 2 20x85
Dziurawki 62-300 < g 20 Tabela 5.3 20x130 20
20x200
D W przypadku wytacznie sity wyrywajacej obowigzuje: 62 < e < 400 mm
Tabela 2: Wymiary i parametry montazowe
Dus L Das Dakk La L2
[mm] [mm] [mm]
Thermax 12 M12 62 M12*1 45 <5 < 10
Thermax 16 M16 62 M12%*1 45 <5 < 10
- *1Trzpien gwintowany M12
Przekrbj poprzeczny Stozek termoizolacyjny ocjonalnie zred. do M10 lub
systemu Thermax (AKK) M8 (opcjonalnie: pret

gwintowany)
Nakretka

‘ - szesciok
—— =]
tna

"‘ / e — | ,V " ﬂ

X SR ey e I
) J
ARRASY i /.*.-.va.r._&l

[
[
—Wytloczenie od czota Podktadka

Pret kotwowy

___.Thermax”

M12 lub M16
|
|

Wyttoczenie z boku ,M12f

/
Nalezy przestrzega¢ minimalnej gtebokosci wkrecenia b sma |
B0Omm-L2 lub 26 mm - Li) AR AAREAN

|

Legenda
L1 =  max dlugos¢ regulacji stozka AKK od strony podtoza opcjonalnie:
Lo = max dtug. regul. stozka AKK od strony elem. mocow. Przyktad $rub mocujacych
Dus = Mocowanie metryczne od strony podtoza M12
Das =  Mocowanie metryczne od strony elem. mocow. (patrz punkt 1.2)
Dakk =  Srednica stozka termoizolacyjnego

System montazowy fischer Thermax

Dane montazowe - Wymiary - Parametry montazowe

Zatgcznik 2
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Tabela 3: Materiaty

Nazwa

Materiaty

Stozek termoizolacyjny
(AKK)

Poliamid PA 6, wzmacniany wtéknem szklanym, kolor czarny

Zaprawa iniekcyjna fischer

Patrz informacje w aprobatach podanych w punkcie 1.2

Iniekcyjna tulejka kotwowa

PP/PE (wg ETA-10/0383)

Elementy stalowe po stronie
podtoza (US)

Stal ocynk. galw. ¥

. Stal nierdzewna
min. 5 um

Pret kotwowy us
M12 lub M16
wg

DIN 975

Klasa ochrony przeciwkorozyjnej 111 wg Ogolnej
Aprobaty Nadzoru Budowlanego
Z-30.3-6
Klasa wytrzymatosci = A4-70
(DIN EN 1SO 3506),
fuc = 700 N/mm?,
fu = 350 N/mm?

Klasa wytrzymatosci:
8.8 lub 10.9
(DIN EN 1SO 898-1)
powioka galwaniczna
A2G lub A2F
(DIN EN 1SO 4042)

Elementy stalowe po stronie
elementu mocowanego (AS)

Podktadka

DIN EN ISO 7089
lub DIN 440

lub DIN 125

Trzpien gwintowanyas M12 lub
stopniowany trzpien gwintowany
M12/M10

lub M12/M8 wg

DIN EN ISO 4026

opcjonalnie:
«  Sruba mocujacass M12

wg
DIN EN ISO 4014

- pret gwintowany as M12
wg
DIN 975

Nakretka szesciokatna
DIN EN ISO 4032

Klasa ochrony przeciwkorozyjnej 111 wg Ogolnej
Aprobaty Nadzoru Budowlanego
Z-30.3-6

Klasa ochrony przeciwkorozyjnej 111 wg Ogolnej
Aprobaty Nadzoru Budowlanego
Z-30.3-6
Klasa wytrzymatosci = A4-50

D pPatrz punkt 1.2

System montazowy fischer Thermax

Materiaty

Zatacznik 3
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Tabela 4: Okreslenie dtugosci trzpienia gwintowanego / opcjonalnie: dtugosci $ruby lub

preta gwintowanego
Grubos¢ Dlugo$¢ minimalna
elementu Ls
mocowanego [mm]
trix Trzpien gwintowany M12 lub Pret gwintowany Sruba mocujgca M12
(mm] stopniowany trzpien
gwintowany M12/M10 lub
M12/M8
Ls = tix +20 mm
2-200 Ls 2 tix + 32 mm Ls = tix + 32 mm und
Ls < tix + 28 mm

[‘KA‘TT“‘Q?'\’\“ &
S o Trzpien gwintowany / Pret
\, RN {
L,vw\ M» gwintowany
4
opcjonalnie: e
= 4 g ,l‘, "
l-w?\p~-wﬁy; #"/M"f ; . / - g / y :A
— - — ;"‘ P e it Sruba mocujaca
L 117 — 1
an-ulw—lwvwl v N oy ; o
- L77;./ y .|
- 4 /
" % /
/ A
)
rN
L

QA& AA‘M M{t.a(ww .
Y x Sruba mocujaca

N j+4,

Legenda
Ls = Dlugosc¢ trzpienia gwintowanego (opcjonalnie: preta gwintowanego lub Sruby mocujacej)

tix = Grubos$¢ elementu mocowanego z ew. podktadkg

System montazowy fischer Thermax
Zatgcznik 4

Okreslenie dtugosci trzpienia gwintowanego
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Tabela 5.1: Beton

Aprobata ETA

Thermax 12

Thermax 16

Diugos¢ k

[mm]

Diugosc¢ tq
[mm]

llos¢ zaprawy
[Dziatki skali]

Diugos¢ k
[mm]

Diugosc tq

llos¢ zaprawy

[mm] [Dziatki skali]

FIS V
ETA-02/0024
FIS EM
ETA-10/0012

ETA-12/0258
FIS Green
ETA-14/0408
FIS EM Plus
ETA-17/0979
FIS AB
ETA-17/0350

fischer Superbond

e+ 70

e + 80 7

Tabela 5.2: Gazobeton (z cylindrycznym wywierconym otworem)

Thermax 12 Thermax 16
Aprobata ETA Diugos¢ k | Diugosc tg llo$¢ zaprawy Diugos¢ k | Diugosé tq llo$¢ zaprawy
[mm] [mm] [Dziatki skali] [mm] [mm] [Dziatki skali]
FIS V
ETA-10/0383
FIS Green
ETA-14/0471 e + 100 8 e+ 100 9
FIS AB
ETA17/0352
Tabela 5.3: Cegta pelna
. . Thermax12 Thermax 16
Iniekcyjna Diugos¢ | Diugosc Diugos¢ | Dtugosé
Aprobata ETA tulejka 9 9 llos¢ zaprawy 9 9 llos¢ zaprawy
kotwowa S L [Dziatki skali] S L [Dziatki skali]
[mm] [mm] [mm] [mm]
FIS V
ETA-10/0363 Patrz instrukcja Patrz instrukcja
FIS Green bez e + h montazu e + h montazu
ETA-14/0471 " zaprawa " zaprawa
FIS AB P p
ETA-17/0352
System montazowy fischer Thermax
o ] Zatacznik 5
Przy-/Obcinanie systemu Thermax - ogélne dane montazowe
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Tabela 5.4: Pustaki/Dziurawka

Iniekcyjna Thermax 12/ Thermax 16
Aprobata ETA tulejka Diugosé k Diugosc¢ tq llos¢ zaprawy [Dziatki
kotwowa [mm] [mm] skali]
FISV 20x85 e + 85 e+ 95 15
ETA-10/03 83
FIS Green
ETA-14/0471 20x130 e+130 e+ 140 26
FIS AB
17/0352 20x200 e + 200 e + 210 40

Tabela 6: Wartosci znamionowe (Ngrq) i Nno$nosci (Naop.) przy obciazeniu wyrywajacym i
$ciskajacym na kazdy system montazowy Thermax poza podtozem
kotwienia(od strony elementu mocowanego)? oraz przynalezne
przemieszczenia

Przemieszczenie
= 4)
Typ [EKT] N H(RISI]/ YF Krotkotrwate® Diugotrwate?
[mm] [mm]
Thermax12 4,8 3,4 0,5 0,7
Thermax 16 4,8 3,4 0,5 0,7

1) Krotkotrwate: np. obcigzenie wiatrowe, lub jesli obcigzenie wiasne nie jest miarodajne

2) Dtugotrwale: np. obcigzenie wtasne i obcigzenia $niegowe

3) Wymiarowanie zakotwienia preta kotwowego w podtozu kotwienia (po stronie podtoza) nastepuje wg punktu 3.2.2.
4) przy yr=1.4

Tabela 7: Wartosci znamionowe (Vrg) przy obciazeniu $cinajacym na kazdy system
montazowy Thermax poza podtozem kotwienia (po stronie elementu
mocowanego)? w zaleznosci od grubosci warstwy mostkowanej (nienosnej)®

Grubo$¢ warstwy mostkowanej (nienosnej)
e [mm] 62 80 100 120 140 160 180 200 250 300
1)2)
Thermax 12 \EFITN] 1.50 1,19 0,97 0,81 0,70 0,62 0,55 0,49 0,39 0,34
1)2)
Thermax16 \EFITN] 2,11 1,68 1,37 1,16 1,00 0,88 0,79 0,71 0,59 0.49

1) Wymiarowanie zakotwienia preta kotwowego w podtozu kotwienia (po stronie podtoza) nastepuje wg punktu 3.2.2
2) Wartosci posrednie mogg by¢ interpolowane liniowo w zaleznosci od e

System montazowy fischer Thermax

Przy-/Obcinanie systemu Thermax - ogélne dane montazowe w ]
pustakach/dziurawkach Zatacznik 6
Wartosci znamionowe i nosnos¢ przy obcigzeniu wyrywajacym, Sciskajacym i
$cinajacym, przynalezne przemieszczenia
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Tabela 8: Maksymalna no$nosc¢ (V)® na kazdy system montazowy Thermax poza

podtozem kotwienia (po stronie elementu mocowanego)?®) oraz przynalezne
przemieszczenie

Thermax 12 Grubos$¢ warstwy mostkowanej (nienos$nej)

e [mm] 62 80 100 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300

V na jeden system Thermax [KN]| 1,07 0,85 0,69 ]10,58( 0,50 {0,44]10,39] 0,35 ]0,28] 0,24

Mocowanie tylko od strony
podtoza kotwienia®

Przemieszczenie? Krétkotrw.® 2,2 2,3 2.4 2,8 3,4 3,9 4,6 5.4 6.7 7,9
Dtugotrw.? 3.3 3.5 3,6 3,9 4,6 5,1 5,6 6,1 7.4 8,7
Mocowanie obustronne”
Przemieszczenie? Krétkotrw.® 1.1 1,2 1,2 1.4 1,7 2.0 2,3 2,7 3,4 4.0
Dtugotrw.? 1,7 1,7 1,8 2,0 2,3 2,6 2,8 3,1 3,7 4,3
Thermax 16 Grubos$¢ warstwy mostkowanej (nienos$nej)
e [mm] 62 80 100 120 | 140 160 | 180 200 | 250 | 300

V na jeden system Thermax [KN]| 1,51 1,20 0,98 ]10,83| 0,71 [{0,63]0,56 0,51 ]0,42]| 0,35

Mocowanie tylko od strony
podtoza kotwienia ®

Przemieszczenie? Krétkotrw.® 1,5 1.6 1,8 2,1 2,3 2,6 | 3,0 3.4 58 [ 10.1
Dtugotrw.? 2,3 2,4 2,7 2,9 3,1 3,4 | 3.7 3.8 6.4 [ 11,1

Mocowanie obustronne ”*

Przemieszczenie? Krétkotrw.® 0.8 0,8 0,9 1,1 1,2 1,3 1,5 1.7 2.9 5,1
Dtugotrw.? 1,1 1.2 1,3 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 3.2 5,6

V=

7)

Vrd/1,4

Wymiarowanie zakotwienia preta kotwowego w podtozu kotwienia (po stronie podtoza) nastepuje wg punktu 3.2.2

Wartosci posrednie mogg by¢ interpolowane liniowo w zaleznosci od e

Krotkotrwate: np. obcigzenie wiatrowe, lub jesli obcigzenie wtasne nie jest miarodajne

Diugotrwale:  np. obcigzenie wtasne i obcigzenia $niegowe

Rozmieszczenie jednego lub kilku systeméw montazowych Thermax w kierunku obcigzenia $cinajgcego, przy ktérym
przekrecenie od strony elementu mocowanego bedzie zablokowane przez element mocujacy (zatacznik 1 rys. 1)
Rozmieszczenie jednego lub kilku systeméw montazowych Thermax w kierunku obcigzenia $cinajgcego, przy ktérym
mocowanie w elementach mocowanych zablokuje przekrecenie od strony elementu mocowanego przez dostatecznie
sztywny element mocujacy / konstrukcje przytaczang (zatacznik 1 rys. 2). Nie jest konieczne potwierdzenie obliczeniowe dla
mocowania w elemencie mocowanym.

Interpolacje liniowe na podstawie cze$ciowych mocowan sg dopuszczalne.

Podane w tabeli 8 dopuszczalne obcigzenia $cinajace obowigzuja bez ograniczenia ugiecia.
Przekrecenie o max 10° moze wystapi¢ przy duzych ramionach dzwigni.

System montazowy fischer Thermax

Przynalezna maksymalna no$nos¢ na Scinanie przy wyznaczonym Zatacznik 7

przemieszczeniu 1 mm
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Tabela 9: Maksymalna no$nos$¢ (V)® na kazdy system montazowy Thermax poza

podtozem kotwienia (po stronie elementu mocowanego)?®) przy
przemieszczeniu ograniczonym do 1 mm>

Thermax 12 Grubos$é warstwy mostkowanej (nienos$nej)

e[mm]| 62 | 80 | 100 [120] 140 [ 160 ] 180] 200 | 250 | 300

Mocowanie tylko od strony
podtoza kotwienia ®

V [kN]D?

1mm Krotkotrw.® | 0,69 0,53 0.39 [(0,29] 0,21 | 0,16 ]0.12 | 0,09 [ 0,04 | 0.02
1mm Dfugotrw.? 0,46 0,35 0,25 {0,21) 0,16 | 0,12 | 0710 0,08 | 0,04 | 0.02

Mocowanie obustronne ”

V [kN]D?

1mm Krotkotrw.® | 1,07 0.85 0,69 (0,58] 0,42 10,32 ]|0,24) 0,18 [ 0,08 [ 0,04
1mm Dfugotrw.? 0,92 0.70 0,52 [(0,42] 0,32 |0,24] 0,2 | 0,16 [ 0,08 [ 0.04

Thermax 16 Grubos$¢ warstwy mostkowanej (nienos$nej)

e [mm]| 62 80 | 100 [120] 140 [160]180] 200 | 250 ] 300

Mocowanie tylko od strony
podtoza kotwienia ®

1mm Krotkotrw.® | 1,36 1.05 0,73 [0,58] 0.43 10,32 ]0.24) 0,17 [0,08 | 0,04

V [kN]P? 7y
1mm Dfugotrw. 0,92 0,70 0,52 |0,41| 0,32 | 0,24 [ 0.19| 0.15 | 0,07 | 0,04
Mocowanie obustronne )
V [kN]D? 1mm Krotkotrw.® 1.51 1,2 0,93 10,83 0,71 [{0,63[0.48| 0,34 | 0,16 ] 0.08
1mm Dfugotrw.® 1,51 1,2 0,98 10,82 0,64 [ 0,48 (0,38 0,3 | 0,14 ] 0,08

1) Wymiarowanie zakotwienia preta kotwowego w podtozu kotwienia (po stronie podtoza) nastepuje wg punktu 3.2.2.

2) Wartosci posrednie mogg by¢ interpolowane liniowo w zaleznosci od e

3) Krotkotrwate: np. obcigzenie wiatrowe, lub jesli obcigzenie wtasne nie jest miarodajne

4) Dtugotrwale: np. obcigzenie wiasne i obcigzenia $niegowe

5) Patrz punkt 12§ 3 2.4.2

6) Rozmieszczenie jednego lub kilku systemow montazowych Thermax w kierunku obcigzenia Scinajacego, przy ktorym
przekrecenie od strony elementu mocowanego bedzie zablokowane przez element mocujacy (zatacznik 1 rys. 1)

7) Rozmieszczenie jednego lub kilku systemow montazowych Thermax w kierunku obcigzenia Scinajacego, przy ktorym
mocowanie w elementach mocowanych zablokuje przekrecenie od strony elementu mocowanego przez dostatecznie
sztywny element mocujacy / konstrukcje przytaczang (zatacznik 1 rys. 2). Nie jest konieczne potwierdzenie obliczeniowe dla
mocowania w elemencie mocowanym.

8) Interpolacje liniowe na podstawie czesciowych mocowan sg dopuszczalne

System montazowy fischer Thermax

Przynalezna maksymalna no$nos¢ na Scinanie przy wyznaczonym Zatacznik 8

przemieszczeniu 1 mm

Z34880.18 1.21.8-60/17
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Tabela 10: Maksymalna no$no$é (V)® na kazdy system montazowy Thermax poza

podtozem kotwienia (po stronie elementu mocowanego)?®) przy
przemieszczeniu ograniczonym do 2 mm®

Thermax 12 Grubos$¢ warstwy mostkowanej (nienos$nej)

efmm]] 62 | 80 | 100 J120] 140 ] 160 | 180 [200] 250 | 300

Mocowanie tylko od strony
podtoza kotwienia ®

V [kN]D?

2mm Krétkotrw.® 1.07 0.85 0.59 10,58 0,43 [ 0,32 | 0.24 |0,17] 0,08 | 0,04
2mm Dfugotrw.? 0,92 0,70 0,52 ]10,41] 0,32 [ 0,24 | 0.19 |0,15] 0,07 | 0,04

Mocowanie obustronne ”

V [kN]D? 2mm Krétkotrw.® 1,07 0,85 0,69 0,58 0.5 0,44 10,39| 0,34 | 0,16 | 0,08
2mm Dfugotrw.? 1.07 0,85 0,69 0,58 | 0.5 0,44 10.38| 0,3 0,14 | 0,08
Thermax 16 Grubos$é¢ warstwy mostkowanej (nienos$nej)

e[mm]| 62 80 | 100 J120] 140 [160]180] 200 | 250 [ 300

Mocowanie tylko od strony
podtoza kotwienia ®

V [kN]D?

2mm Krétkotrw.® 1.51 1,20 0.98 ]10,63| 0,71 10.63]|0,47] 0.35 |10,16 | 0,08
2mm Dfugotrw.? 1,51 1,20 0,98 10,83] 0,63 10.49]0,39] 0.31 | 0,15 0.07

Mocowanie obustronne ”

V [kN]D? 2mm Krétkotrw.® 1.51 1,2 0,98 0,83] 0.71 |0,63]0,55] 0.51 | 0,32 ] 0,16
2mm Dfugotrw.? 1,51 1,2 0,98 0,83| 0,71 | 0,63 ]0,56| 0.51 0.3 | 0,14

1) Wymiarowanie zakotwienia preta kotwowego w podtozu kotwienia (po stronie podtoza) nastepuje wg punktu 3.2.2.

2) Wartosci posrednie mogg by¢ interpolowane liniowo w zaleznosci od e

3) Krotkotrwate: np. obcigzenie wiatrowe, lub jesli obcigzenie wtasne nie jest miarodajne

4) Dtugotrwale: np. obcigzenie wiasne i obcigzenia $niegowe

5) Patrz punkt 12 3 2.4.2

6) Rozmieszczenie jednego lub kilku systemow montazowych Thermax w kierunku obcigzenia Scinajacego, przy ktorym
przekrecenie od strony elementu mocowanego bedzie zablokowane przez element mocujacy (zatacznik 1 rys. 1)

7) Rozmieszczenie jednego lub kilku systemow montazowych Thermax w kierunku obcigzenia Scinajacego, przy ktorym
mocowanie w elementach mocowanych zablokuje przekrecenie od strony elementu mocowanego przez dostatecznie
sztywny element mocujacy / konstrukcje przytaczang (zatacznik 1 rys. 2). Nie jest konieczne potwierdzenie obliczeniowe dla
mocowania w elemencie mocowanym.

8) Interpolacje liniowe na podstawie czesciowych mocowan sg dopuszczalne

System montazowy fischer Thermax

Przynalezna maksymalna no$nos¢ na Scinanie przy wyznaczonym Zatacznik 9
przemieszczeniu 2 mm
734880.18 1.21.8-60/17

Thumaczenie z j. niemieckiego wykonane przez 3alink Sp. z 0.0. Sp. k.
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Tabela 11: Maksymalna no$no$é (V)® na kazdy system montazowy Thermax poza

podtozem kotwienia (po stronie elementu mocowanego)?®) przy
przemieszczeniu ograniczonym do 3 mm®

Thermax 12 Grubos$¢ warstwy mostkowanej (nienos$nej)

efmm]| 62 | 80 | 100 [120] 140 J160]180] 200 | 250 [300

Mocowanie tylko od strony
podtoza kotwienia ®

V [kN]D? o)
3mm Dfugotrw. 1.07 0,85 0,69 0,58 0,48 [ 0,36 |10.29| 0,23 | 0,11 |0 05

3mm Krétkotrw.® 1.07 0,85 0,59 10,58 0,50 |0,44[0,35[ 0,26 [ 0,12 |0.06

Mocowanie obustronne ”

V [kN]D?

3mm Krétkotrw.® 1,07 0,85 0,69 10,58 0,50 |0,44(0,39[ 0,35 [ 0,24 |0,12
3mm Dfugotrw.? 1.07 0,85 0,69 ]1]0,58] 0,50 0,44 (0,39 0,35 [ 0.22 |0.10

Thermax 16 Grubos$é¢ warstwy mostkowanej (nienos$nej)

e[mm]| 62 80 | 100 [120] 140 [160]180] 200 | 250 | 300

Mocowanie tylko od strony
podtoza kotwienia ®

3mm Krétkotrw.® 1.51 1,20 0.98 (0,83] 0,71 [0,63]0,56| 0.51 [ 0,25 0,12

V [kN]D? )
3mm Dfugotrw. 1,51 1.2 0,98 0,83 0,712 [(0,63]0,56] 0.46 | 0,22 { 0,11
Mocowanie obustronne ”
V [kN]D? 3mm Krétkotrw.® 1,51 1,2 0,98 0,83 0,712 [(0,63]0.56] 0,51 | 0,41 [ 0,24
3mm Dfugotrw.? 1.51 1,2 0.98 0.83f 0,712 [(0,53]0,56] 0,51 | 0,41 [ 0.22

1) Wymiarowanie zakotwienia preta kotwowego w podtozu kotwienia (po stronie podtoza) nastepuje wg punktu 3.2.2.

2) Wartosci posrednie moga by¢ interpolowane liniowo w zaleznosci od e

3) Krotkotrwate: np. obcigzenie wiatrowe, lub jesli obcigzenie wtasne nie jest miarodajne

4) Dtugotrwale: np. obcigzenie wiasne i obcigzenia $niegowe

5) Patrz punkt 12i 3 2.4.2

6) Rozmieszczenie jednego lub kilku systemow montazowych Thermax w kierunku obcigzenia Scinajacego, przy ktorym
przekrecenie od strony elementu mocowanego bedzie zablokowane przez element mocujacy (zatacznik 1 rys. 1)

7) Rozmieszczenie jednego lub kilku systemow montazowych Thermax w kierunku obcigzenia Scinajacego, przy ktorym
mocowanie w elementach mocowanych zablokuje przekrecenie od strony elementu mocowanego przez dostatecznie
sztywny element mocujacy / konstrukcje przytaczang (zatacznik 1 rys. 2). Nie jest konieczne potwierdzenie obliczeniowe dla
mocowania w elemencie mocowanym.

8) Interpolacje liniowe na podstawie czesciowych mocowan sg dopuszczalne

System montazowy fischer Thermax

Przynalezna maksymalna no$nos¢ na Scinanie przy wyznaczonym
przemieszczeniu 3 mm

Zatacznik 10

Z34880.18 1.21.8-60/17

Thumaczenie z j. niemieckiego wykonane przez 3alink Sp. z 0.0. Sp. k.
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Tabela 13: Instrukcja montazu systemu fischer Thermax

1. Wiercenie otworu kotwiacego

- Zaznaczy¢ wiercone otwory.
=  Srednica i gteboko$¢ wierconego otworu: patrz
tabela 1 ,,0gd6lne dane montazowe“ lub tabele
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2. Przy-/0Obcinanie systemu
Thermax 12 i Thermax 16

- Pret kotwowy musi by¢ wkrecony do oporu w
stozek termoizolacyjny (AKK).

. Dtugos¢ K przycig¢ zgodnie z zatgcznikiem
5 (dla Thermax 12 i 16).

3. Roz-/wycinanie izolacji termicznej

= Roz-/Wyciecie wyprawy tynkarskiej i izolacji
cieplnej przy uzyciu kompletnego systemu
Thermax za pomocg 6-katnej koncowki
imbusowej lub 6-katnego klucza nasadowego w
rozmiarze 19.

Pret kotwowy stuzy jako prowadnica przy
wycinaniu.

- Glebokos¢ roz-/wyciecia: gérna krawedz
stozka (AKK) jest zlicowana z powierzchnig
tynku.

= Wazne: Roz-/wycina¢ wiertarkg nastawiong na
wiercenie udarowe "*

= Wazne: Oczysci¢ pret kotwowy po wycieciu
szczotka.

= Wazne: Kazdym stozkiem AKK mozna wycinac
tylko jednokrotnie.

L * Wskazdéwka: W przypadku mocnego tynku

zaleca sie roz-/wycinanie przy pomocy ostrza

g wycinajacego Thermax. Osadzi¢ ostrze jak

o] pokazano na rysunku, w jedno z trzech

mozliwych zagtebien w stozku AKK i

zdemontowac je ponownie po uzyciu.

|

System montazowy fischer Thermax

Zatacznik 11
Instrukcja montazu 1-3

Z34880.18 1.21.8-60/17

Thumaczenie z j. niemieckiego wykonane przez 3alink Sp. z 0.0. Sp. k.




Ogolna aprobata nadzoru budowlanego / Niemiecki
Ogodlne dopuszczenie typu Instytut

nr Z-21.8-1837 z dnia 30 maja 2018 Techniki
Budowlanej

4. Osadzanie iniekcyjnej tulejki kotwowej

- Wazne: Przed osadzeniem preta kotwowego
lub iniekcyjnej tulejki kotwowej nalezy oczyscic¢
wywiercony otwor zgodnie z aprobatami dla
odnos$nego systemu iniekcyjnego podanego w
punkcie 1.2.

- Podtoze kotwienia z ceagty petnej/betonu:
Iniekcyjna tulejka kotwowa nie potrzebna

- Podtoze kotwienia z pustaka/Zceaty
dziurawki:

Osadzi¢ iniekcyjng tulejke kotwowa przy
pomocy przycietego kompletnego systemu
Thermax w wywierconym otworze, az stozek
AKK zlicuje sie z powierzchnig tynku.

UTLINGNIR

5. Iniekcja

- Wywiercony otwor lub tulejke perforowang
wypetni¢ od dna otworu bez pecherzy zaprawg,
iniekcyjng fischer (zgodnie z punktem 1.2) i
wyciggac przy tym mieszalnik statyczny po
kazdym skoku kawatek dalej z otworu.

. Konieczna ilo$¢ zaprawy patrz zatacznik 5,
tabela 5.1-5.4

. W przypadku catkowitej gtebokosci wiercenia td
= 250 mm (patrz punkt 4.3) mieszalnik
statyczny nalezy uzywac z przedtuzka.

- Wazne: Przestrzegac instrukcji montazowej i
czasu utwardzania zaprawy iniekcyjnej zgodnie
z aprobatami dla systemu iniekcyjnego fischer
(zgodnie z punktem 1.2).

6. Wprowadzenie systemu Thermax (w ciqgu
czasu utwardzania zaprawy iniekcyjnej
fischer zgodnie z punktem 1.2)

- Wprowadzenie catego systemu Thermax
poprzez lekkie obracanie: krawedz zewnetrzna
stozka AKK musi wystawac co najmniej 1 mm
nad powierzchnie tynku.

- Pozostawi¢ zaprawe iniekcyjng fischer (zgodnie
z punktem 1.2) do utwardzenia stosownie do
podanych czaséw utwardzania (patrz etykieta
na kartuszu.

System montazowy fischer Thermax

Zatacznik 12
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Regulacja systemu Thermax

Nieréwnosci podtoza mogg zostaé wyréwnane
poprzez wykrecenie stozka AKK o maksymalnie
2,5 obrotu (max 5 mm.

W tym celu przestrzegac nalezy oznaczenia do
kontrolowania ilo$ci obrotow ,,A“ od czota
stozka AKK.

Do wykrecenia stozka AKK nalezy uzy¢
famanego klucza oczkowego (rozmiar 19).
Wykreci¢ trzpien gwintowany przy pomocy 6-
katnej koncéwki imbusowej w razie potrzeby o
max 6,5 obrotu (odpowiada to ok. 10 mm) ze
stozka AKK.

Zapobiec przy tym réwnoczesnemu wykreceniu
stozka AKK poprzez jego zablokowanie przy
uzyciu tamanego klucza oczkowego w rozmiarze
19.

Uszczelnienie szczeliny dylatacyjnej
Wypeti¢ okragta szczeline dylatacyjng miedzy
stozkiem AKK a tynkiem przy uzyciu kleju
uszczelniajacego fischer Multi KD lub DKM.

Montaz elementu mocowanego

Moment dokrecajacy Tinst < 20 Nm. Po
dociggnieciu nakretki szesciokatnej, element
mocowany nie moze opiera¢ sie na podtozu.

W przypadku otworéw podiuznych w kierunku
obcigzenia poprzecznego (np. w profilu
mocujacym markizy), wolne przestrzenie w
otworze podituznym nalezy wypetni¢ catkowicie
zaprawg, iniekcyjng fischer (zgodnie z punktem
1.2).

System montazowy fischer Thermax
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